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1. ISOLAMENTO TERMICO E
EFICIENCIA ENERGETICA

Um terco da energia consumida na Europa deve-se
aos edificios. Desta energia consumida, praticamente
metade é atribuida & climatizacdo (aquecimento e
refrigeracdo), ou seja, a energia que temos de utilizar
nos edificios para manté-los a uma temperatura
confortével. Ver figura 1.

M ciimatizacién 46%

W Agua caliente 20%

W 'uminacién 17%
Electrodomeésticos 10%

[ Cocina 7%

W Industria 26%
W Edificacion 41%
W Transporte 33%

Fuente Fundacion la Casa que ahorra
Figura 1: Consumo de energia em edificios

Um dos obijectivos globais para o meio ambiente é a
reducdo do consumo de energia nas cidades para
evitar as emissdes de gases de efeito estufa como o

CO,.

Para isso, hd que reduzir o consumo energético dos
edificios sem, com isso, diminuir o conforto e
qualidade de vida dos seus utilizadores. Isto é o que
designamos de eficiéncia energética. A eficiéncia
energética implica, por isso, uma poupanca de
energia nos edificios. Esta poupanca energética
supde o consumo de menos energia para reduzir o
impacto no meio ambiente.

A base da poupanca energética serd conseguir a
reducdo da necessidade de energia do edificio. Esta
reducéo é mais eficiente se incidir onde se consome
mais: na climatizacdo. Reduzindo o consumo em
climatizacdo actua-se sobre praticamente a metade
do consumo global do edificio.
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Figura 2: Perdas energéticas num edificio em ambiente frio.
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Figura 3: Ganhos energéticos num edificio em ambiente quente.

Para reduzir o consumo em climatizacdo, a forma
mais eficiente e econémica é a melhoria da
envolvente do edificio, uma vez que é pela pele do
edificio que acontecem os maiores ganhos e as
maiores perdas energéticas. Ver figura 2.

Se aumentarmos os isolamento térmico da
envolvente, conseguimos que a energia incorporada
no edificio ndo se perca, deixando de ser necessdrio
estar  constantemente a  incorporar  energia,
garantindo, assim, a poupanca e a eficiéncia
energéticas. Um correcto isolamento do edificio pode
implicar uma poupanca de cerca de 75% de energia
consumida em comparacdo com um edificio néo
isolado termicamente.

Uma dos solugdes mais eficazes para este fim é isolar
termicamente as coberturas dos edificios, |4 que é
por aqui que hd os maiores ganhos ou as maiores
perdas de energia, e, com um minimo de inversdo,




podemos rentabilizar a poupanca energética durante
toda a vida 0til do edificio.

O objectivo deste documento é definir as diferentes
solucdes integrais de impermeabilizacdo e os
requisitos técnicos necessdrios para cada uma das
camadas que determinam o éxito de uma cobertura
invertida. Além disso, o documento inclui ainda
informacées importantes sobre as vantagens e os
beneficios que proporcionam este tipo de sistemas de
construcdo.

2. PROPRIEDADES DOS
ISOLAMENTOS TERMICOS

E importante diferenciar as prestacdes térmicas
oferecidas por um isolamento térmico em relacdo a
qualquer outro material de construcao.

2.1 Condutividade térmica

O valor que determina estas prestaces é a
condutividade térmica, A (lambda), medida em
W/m-K. A condutividade térmica é uma propriedade
fisica dos materiais que mede a capacidade de
conducdo de calor. Quanto menores forem estes
valores, melhores propriedades de isolamento
térmico possui o material. Como referéncia, as
gamas tipicas de materiais isolantes situam-se entre
0,020 e 0,065 W/m'K, enquanto os restantes
materiais de construcdo tém valores 10 vezes
superiores.

Deverdo  considerar-se  materiais com  uma
condutividade térmica minima com o fim de utilizar
uma menor quantidade de material e ndo aumentar
as espessuras das envolventes dos edificios.

2.2 Resisténcia & humidade

Ainda que a dgua néo seja um material de
construcdo, a sua presenca nos edificios é inevitdvel,
tanto na sua forma liquida como, em alguns casos,
sélida (gelo). E o que acontece com as infiltracées de
4dgua da chuva, com a neve, com a geada, as
condensacdes, a capilaridade ascendente desde o
terreno, etc. Quando os materiais absorvem dgua,
produz-se um aumento da sua condutividade térmica,
ou seja, a sua capacidade isolante diminui.
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Deverdo considerar-se materiais com uma absorcéo
minima de dgua de forma a que as suas
propriedades térmicas sejom constantes em diferentes
situacées do edificio.

2.3 Resistividade & difusdo do vapor de
dgua

Esta caracteristica mede-se pelo factor adimensional
K (mu), que defermina o maior ou menos risco de
condensac@o de vapor de dgua associado sobre as
superficies do material isolante. Quanto maior for
este valor, menor é a probabilidade de condensacéo
de vapor de dgua no material e melhor é o
comportamento térmico obtido.

A condensacdo de dgua no interior dos fechamentos
é um dos problemas mais complexos de controlar nos
fechamentos dos edificios.

2.4 Resisténcia & compressdo

No caso de os materiais isolantes estarem submetidos
a cargas, como é o caso das solucdes de coberturas,
deverdo ter uma elevada resisténcia a compresséo.

Esta resisténcia mecanica é funcéo da densidade do
material e deve manter-se constante ao longo da vida
Otil do material para que realmente cumpra a sua
funcéo.

2.5 Reacgdo a incéndio

Néao se deve confundir a reaccéo de um material a
incéncio com a resisténcia a incéndio de um
elemento construtivo de particdo (estabilidade, se se
tratar de um elemento construtivo estrutural), relativa
ao tempo em que o elemento mantém um incéncio
confinado, evitando a sua propagacéo (ou, no caso
de estabilidade estrutural, o tempo que se mantém
sem colapsar).

Deverdo ser desenhadas solucées construtivas de
fechamentos para alcancar o grau de resisténcia a
incéncios que requer cada um dos fechamentos.




3. POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS)
PARA ISOLAMENTO TERMICO

O poliestireno extrudido (XPS) é uma espuma rigida,
isolante, de cardcter termopldstico e com estrutura
celular fechada que, pela sua natureza e pelas suas
caracterfsticas técnicas, traz vantagens significativas

para os elementos construtivos onde é incorporado.

Figura 3: Detalhe da estrutura do poliestireno extrudido

A estrutura celular totalmente fechada do poliestireno
extrudido proporciona excelentes prestacdes face a
absorcdo de égua e como isolante térmico. A
elevada rigidez da estrutura celular homogénea
proporciona ainda uma elevadissima capacidade de
resisténcia mecadnica.

Estas trés caracteristicas tornam o poliestireno
extrudido o material adequado  para isolar
termicamente as coberturas em edificios.

Isolamento térmico

A condutividade térmica (A) do poliestireno extrudido
depende basicamente do gés de espuma utilizado. A
condutividade varia entre 0,029 e 0,036 W/m-K

conforme o material.

Esta condutividade térmica tdo baixa, ou a resisténcia
4 passagem do fluxo de calor, determina uma
espessura minima de produto necessdria em relacéo
a todos os outros materiais isolantes.

Absorc¢do de dgua
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A estrutura celular fechada do XPS permite que seja
um produto cuja absorcdo de dgua por imersdo total
de longa duracéo seja inferior a cerca de 0,7%.
Numa cobertura invertida produz-se o efeito de
difuséo da dgua e, neste caso, a absorcéo de égua
por difusdo do XPS & inferior a 3%.

Resisténcia a compresséo

Esta caracteristica determina o capacidade do
material para suportar cargas. Trata-se de determinar
a resisténcia do produto & compresssdo sob uma
carga que o deforme em 10% da sua espessura total.
A resisténcia & compressdo do XPS é de 300 kPa,
ainda que possam conseguir-se resisténcias maiores
para usos especiais.

Fluéncia a compresséo

Esta caracteristica determina a aptiddo de um
produto suportar cargas de duracdo muito longa sem
fadiga. Para produtos XPS de 300 kPa de resisténcia
a compressdo, alcancam-se valores & volta de 125
kPa para cargas de 50 anos de duracdo com
deformacées inferiores a 2%.

Reaccéio a incéndio

O poliestireno extrudido tem uma resisténcia a
incéndio de Euroclasse E, combustivel sem presenca
de gotas inflamadas que evita a propagacdo de
chamas em caso de incéndio. No entanto, a solucdo
construtiva completa em que é montado e fixado
pode alcancar uma classificacdo superior como,
porexemplo, B. Seria o caso de uma parede em que
a espuma forma um composto com uma placa de
gesso laminado que, na aplicacéo final, é a que fica
exposta ao interior da habitacéo.

Estabilidade dimensional

As variacdes dimensionais do produto em longitude,
largura e espessura ndo devem exceder os 5%, de
acordo com testes de 48 horas em que o material foi
submetido a 70° C e a 90% de humidade.

Congelacéo e descongelacao

Apds 300 ciclos de gelo/degelo, o material é capaz
de manter uma variacdo de resisténcia & compress@o
inferior a 10% e um aumento da absor¢éo de égua
inferior a 1%.




Traccéio perpendicular as faces

A resisténcia do poliestireno extrudido quando se
submete a uma forca de traccdo perpendicular as
faces é superior a 200 kPa.

Transmissao de vapor de dgua

O factor de resisténcia & difusdo do vapor de égua
indica a magnitude da resisténcia do produto ao
vapor de dgua em relacdo a uma camada de ar
estaciondrio da mesma espessura e & mesma
temperatura. Para produtos de XPS alcanca valores
superiores a 150.

4. ISOLAMENTO TERMICO EM
COBERTURAS

Tal como vimos em pontos anteriores, é necessdrio
isolar termicamente a envolvente dos edificios para
que estes conservem uma temperatura confortével no
seu interior, minimizando o uso de energia de
climatizacéo.

Neste dossier falaremos especificamente  da
impermeabilizacdo e do isolamento térmico das
coberturas como uma parte integrante da envolvente
dos edificios.

Deverd ter-se em conta que as intervencdes na
cobertura dos edificios sdo um factor-chave na
poupanca energética, uma vez que a cobertura é o
encerramento do edificio que, na maioria dos casos,
sofre maiores transmissées de energia. Em ambientes
quentes, é o encerramento exposto do edificio que
recebe maior radiacdo solar, enquanto que, em
ambientes frios, a maior parte da energia perde-se
através da cobertura do edificio. Por isso, §é
necessdrio isolar termicamente as coberturas na
maior parte das situacdes climatéricas.

De forma geral, uma cobertura isolada termicamente
é composta pelos elementos seguintes:

e Suporte resistente

e Formacdo de pendentes e regularizacéo
e Impermeabilizagdo

e Isolamento térmico

e Acabamento

4.1 Coberturas ftradicionais e coberturas
invertidas
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A denominacdo cobertura invertida refere-se a uma
solucdo arquitecténica, em que o isolamento térmico
se situa por cima da membrana impermeabilizante
numa cobertura. Uma cobertura tradicional é quando
se dispde o isolamento térmico por baixo da
membrana impermeabilizante.

7
5
3&3&@%%@0@
1 * B LI S 5

.Al *: k] - 4

Figura 4: DisposicGo do isolamento em cobertura fradicional com
acabamento ndo-acessivel.

1 Suporte resistente, 2 Formacdo de pendentes, 3 Barreira contra o
vapor de dgua, 4 Isolamento térmico convencional, 5 Camada

separadora, 6 Membrana impermeabilizante, 7 Camada anti-
puncoamento, 8 Acabamento em gravilha ou sedimentos.
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Figura 5: DisposicGo do isolamento em cobertura invertida com
acabamento nGo-acessivel.

1 Suporte resistente, 2 Formagdo de pendentes e regularizagdo, 3
Membrana  impermeabilizante, 4 Camada  separadora, 5
Isolamento térmico poliestireno extrudido (XPS) DANOPREN®, 6
Camada filtrante, 7 Acabamento em gravilha ou sedimentos.

4.2 Vantagens técnicas de coberturas
invertidas

A disposicdo da camada isolante em cima da
impermeabilizacdo da cobertura é uma solucdo
inovadora que proporciona importantes vantagens
técnicas em relac@o & sua disposicéo tradicional:

*  Prolonga a vida til da impermeabilizacdo

A disposicdo da camada isolante por cima da
impermeabilizacéo reduz o choque térmico sobre a
membrana  impermeabilizante.  No  gréfico 1
mostram-se as variacdes anuais da temperatura da
impermeabilizacgdo  no  casos de  cobertura




convencional (isolamento por  baixo  da
impermeabilizacdo) e cobertura invertida de forma

comparada.

40+ CUBIERTA TRADICIONAL
30_
e
&
#
10- 5
i
ol
-10

Gréfico 1: Oscilagées térmicas da membrana impermeabilizante
em coberturas tradicionais e invertidas.

As oscilacoes térmicas da membrana
impermeabilizante sdo  significativamente menores
nas coberturas invertidas. Esta disposicdo protege a

impermeabilizacdo das intempéries.

* Protege a impermeabilizaccdo perante
temperaturas exiremas

Pode observar-se ainda como diminuem as
temperaturas extremas a que estd sujeita a
permeabilizacéo, tanto em temperaturas extremas
mdximas como minimas. Ver figuras 6, 7, 8 e 9.

55°C
- CS’C')J
SRS

23.9°C
23.2°C

22°C

Figura 6: Cobertura tradicional. Temperatura da  ldmina
impermeabilizante em ambiente quente.
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Figura 7: Cobertura invertida. Temperatura da  lémina
impermeabilizante em ambiente quente.
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Figura 8: Cobertura tradicional.  Temperatura da  ldmina
impermeabilizante em ambiente frio.
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Figura 9: Cobertura invertida. Temperatura da  lémina
impermeabilizante em ambiente frio.
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e F4cil colocacéo em condicoes

meteorolégicas adversas

Ao ser um material que ndo é humidificado, permite
ser colocado f4cil e rapidamente, mesmo que haja
precipitacdo durante a obra, sem necessidade de
atrasar os tempos de execucdo das coberturas.

» Sistema rapido e seguro de instalar

Gracas & simplicidade e & rapidez de colocacGo em
relacdo a outros materiais isolantes, a repercuss@o
nos custos de méo-de-obra é minima.

*  Néao é necessdrio desenho de barreiras de
vapor

Nas situacdes em que a temperatura ambiente
exterior dos edificios é baixa e em que pode haver
condensacdes de vapor de dgua em alguma das
camadas da cobertura, é necessério dispor camadas
adicionais como barreiras contra o vapor. Ver figura

10.

Estas condensacées podem provocar diversas
patologias no interior do edificio, como humidade, e
a consequente degradacdo dos materiais, assim
como uma perda de isolamento térmico da
cobertura.

No caso das coberturas invertidas, dado que a
impermeabilizacdo estd situada sob o isolamento
térmico, ou seja, na “foce cliente” do sistema,
cumpre também o papel de barreira contra o vapor,
o que faz com que haja apenas uma camada com
dupla  funcGo em vez de duas camadas
impermedveis. Ver figura 11.
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Figura 10: Cobertura tradicional. Formagdo de condensacdo na
camada inferior da lémina impermedvel
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Figura 11: Cobertura invertida. Evita a formacéo de condensacéo
na parte inferior da lamina.

*  Protege impermeabilizagéo de mecénica

Gragas as caracterfsticas técnicas do  poliestireno
extrudido, a colocacéo desta camada sobre a
impermeabilizacéo protege a membrana
impermeabilizante de danos mecénicos durante o
processo de construcdo do edificio, evitando

problemas de estanquidade.




5. REQUISITOS DO ISOLANTE
TERMICO EM COBERTURA
INVERTIDA

Uma cobertura invertida implica uma exposicdo do
isolamento térmico & dgua procedente da chuva,
geada, cargas de diversa indole, temperaturas
extremas, etc. Ou seja, uma situacéo que o submete
a duras condicdes, sem que por isso possa perder a
prestagdo.

Por isso, o isolante para uma cobertura invertida deve
ter as seguintes caracteristicas, tal como determinado
nos diversos documentos técnicos definidos pela
EOTA  (European  Organization for  Technical
Approvals):

* Resisténcia & absorcdo de 4gua a longo prazo por
imersdo

Tomando como referéncia o teste conforme a norma
EN 12087, deverd conservar as suas caracteristicas
térmicas e mecdnicas em contacto com a dgua,
apresentando valores de absorcdo de dgua < 0,7 %
em volume.

* Resisténcia & absorcdo de dgua apés ciclos de
gelo/degelo

A partir do teste conforme a norma EN 12091,
considera-se um valor testado < 1 % em volume.

* Manutencdo da resisténcia mecanica apds ciclo de
gelo/degelo

Segundo o teste conforme a norma EN 12091 de
ciclos de gelo/degelo, o produto ndo deverd ter uma
diminuicdo de resisténcia & compressédo em mais de
10%, segundo o teste conforme a norma EN 826.

* Resisténcia & absorcdo de dgua por difusdo do
vapor

Segundo o teste conforme o norma EN 12088, é
considerado um valor < 3 % de absorcdo de dgua
em volume.

* Resistividade & difusdo do vapor Neste caso faz
referéncia ao factor 4, em que no teste conforme a
norma EN 12086 deverd obter-se um valor = 100.

* Resisténcia mecénica

Deverd ser suficientemente resistente para a sua
colocacé@o na obra e ainda adequado para suportar
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as cargas a que estard submetido apds a sua
instalacdo. Em funcdo da utilizacdo pretendida,
deverdo ser obtidos na cobertura valores de teste
conforme a norma EN 826 superiores ou iguais a
300 kPa.

e Comportamento hidréfugo

Serd necessdrio que a estrutura do material seja
fechada em mais de 95%, o que implicard que a
dgua ndo penetre na sua estrutura e que conserve as
suas propriedades isolantes sob a presenca de dgua.
Isto evitard também efeitos de capilaridade e
contribui para que o material seja imputrescivel.
Materiais isolantes como las minerais, poliestirenos
expandidos, placa de poliisocianurato, etc. néo
cumprem estes requisitos para desenhar uma
cobertura invertida. O Unico material que cumpre
estas especificacées técnicas para ser utilizado como
cobertura invertida é o poliestireno extrudido.

6. SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACAO

Os sistemas de impermeabilizacdo para coberturas
invertidas s@o solucdes integrais desenhadas pela
Danosa. Os sistemas construtivos classificam-se em
funcéo do tipo de acabamento; pavimento (P), lajetas
isolantes (D), gravilha (G), ajardinada intensiva (Al),
ajardinada  extensiva  (AE), e o tipo de
impermeabilizacéo; betuminosa (B) e sintética (S). Em
seguida, apresentam-se os quadros com um resumo
dos  sistemas que serdo  definidos  nesta
documentacéo:
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6.1 Cobertura Invertida Acessivel com
Pavimento (CIP)

Cada uma das camadas cumpre uma funcéo
especifica, de forma a que o sistema construtivo em
seu conjunto satisfaca as exigéncias arquitecténicas.

Em seguida, definem-se cada uma das camadas dos
sistemas de impermeabilizacGo para este tipo de

coberturas:
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Figura 1: Sistema CIPB
Impermeabilizago betuminosa
1 Suporte resistente, 2 Formacdo de pendentes, 3 Argamassa de

regularizacdo, 4 Imprimagéo betuminosa CURIDAN, 5 Membrana
impermeabilizante GLASDAN 30 P ELAST, 6 Membrana
impermeabilizante ESTERDAN 30 P ELAST, 7 Camada separadora
DANOFELT® PY 200, 8 Isolamento térmico DANOPREN® TR, 9
Camada separadora DANOFELT® PY 200, 10 Argamassa, 11

Pavimento.

Figura 2: Sistema CIPS

Impermeabilizagéo sintética

1 Suporte resistente, 2 Formacdo de pendentes, 3 Argamassa de
regularizacdo, 4 Camada anti-puncoamento DANOFELT® PY 300,
5 Membrana impermeabilizante  DANOPOL® FV, 6 Camada
separadora  DANOFELT® PY 300, 7 Isolamento térmico
DANOPREN® TR, 9 Camada separadora DANOFELT® PY 200, 9

Argamassa, 10 Pavimento.

6.2 Cobertura Invertida Acessivel com
pavimento isolante e drenante (CID)

Em seguida, definem-se cada uma das camadas dos
sistemas de impermeabilizacdo para cobertura

www.danosa.com.pt | DANOSA PORTUGAL

DOSSIER TECNICO: SISTEMAS DE ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZACAO EM COBERTURAS INVERTIDAS

invertida acessivel com pavimento isolante e
drenante:

(R)
&

Figura 5: Sistema CIDB

Impermeabilizagdo betuminosa

1 Suporte resistente, 2 Formagdo de pendentes, 3 Argamassa de
regularizacdo, 4 Imprimacéo betuminosa CURIDAN, 5 Membrana
impermeabilizante  GLASDAN 30 P ELAST, 6 Membrana
impermeabilizante ESTERDAN 30 P ELAST, 7 Camada separadora
DANOFELT® PY 300, 8 Laje isolante e drenante DANOLOSA®.
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Figura 6: Sistema CIDS

Impermeabilizagéo sintética

1 Suporte resistente, 2 Formagdo de pendentes, 3 Argamassa de
regularizacdo, 4 Camada anti-puncoamento DANOFELT® PY 300,
5 Membrana impermeabilizante DANOPOL® FV, é Camada
separadora DANOFELT® PY 300 , 7 Laje isolante e drenante
DANOLOSA®.

6.3 Cobertura Invertida Né&o-Acessivel
com gravilha (CIG)

Em seguida, definem-se cada uma das camadas dos
sistemas de impermeabilizacdo para cobertura
invertida ndo-acessivel com gravilha:
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Figura 5: Sistema CIGB
Impermeabilizagdo betuminosa




1 Suporte resistente, 2 Formacdo de pendentes, 3 Argamassa de
regularizacdo, 4 Imprimacgo betuminosa CURIDAN, 5 Membrana
impermeabilizante  GLASDAN 30 P ELAST, 6 Membrana
impermeabilizante ESTERDAN 30 P ELAST, 7 Camada separadora
DANOFELT® PY 200, 8 Isolamento térmico DANOPREN® TR, 9
Camada separadora DANOFELT® PY 200, 10 Gravilha.
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Figura 6: Sistema CIDS
Impermeabilizagéo sintética

1 Suporte resistente, 2 Formacdo de pendentes, 3 Argamassa de
regularizacdo, 4 Camada anti-puncoamento DANOFELT® PY 300,
5 Membrana impermeabilizante  DANOPOL® FV, 6 Camada
separadora  DANOFELT® PY 300 , 7  Isolamento térmico
DANOPREN® TR, 8 Camada separadora DANOFELT® PY 200, 9
Gravilha.

6.4  Cobertura Invertida Ajardinada
(CIA)

Em seguida, definem-se cada uma das camadas dos
sistemas de impermeabilizacdo para coberturas
invertidas ajardinadas:

6.4.1 Cobertura Invertida Ajardinada
Intensiva (CIAI)

Nesta seccdo, referimo-nos a coberturas ajardinadas
cujo acabamento  vegetal precisa de uma

manutencdo média e alta.

Figura 5: Sistema CIAIB
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Impermeabilizagdo betuminosa

1 Suporte resistente, 2 Formagdo de pendentes, 3 Argamassa de
regularizacdo, 4 Imprimacégo betuminosa CURIDAN, 5 Membrana
impermeabilizante  GLASDAN 30 P ELAST, 6 Membrana
impermeabilizante anti-raiz ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE
JARDIM, 7 Isolamento térmico DANOPREN® TR, 8 Camada
separadora DANOFELT® PY 200, 9 Camada filtrante e drenante
DANODREN® JARDIM, 10 Substrato para plantagées intensivas,
11 plantagéo intensiva.

Figura 6: Sistema CIAIS

Impermeabilizagéo sintética

1 Suporte resistente, 2 Formagdo de pendentes, 3 Argamassa de
regularizacdo, 4 Camada anti-pungoamento DANOFELT® PY 300,
5 Membrana impermeabilizante DANOPOL® FV, é Camada
separadora  DANOFELT® PY 300 , 7 Isolamento  térmico
DANOPREN® TR, 8 Camada separadora DANOFELT® PY 200, 9
Camada filtrante e drenante DANODREN® JARDIM, 10 Substrato

para plantacées intensivas, 11 plantagdo intensiva.

6.4.2 Cobertura Invertida Ajardinada
Extensiva (CIAE)

No tipo de coberturas, referimo-nos a coberturas
ajardinadas cujo acabamento vegetal precisa de uma
manutencdo baixa.
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Figura 5: Sistema CIAEB
Impermeabilizagdo betuminosa




1 Suporte resistente, 2 Formagdo de pendentes, 3 Argamassa de
regularizago, 4 Imprimagdo betuminosa CURIDAN, 5 Membrana
impermeabilizante  GLASDAN 30 P ELAST, 6 Membrana
impermeabilizante anti-raiz ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE
JARDIM, 7 Isolamento térmico DANOPREN® TR, 8 Camada
separadora  DANOFELT® PY 200, 9 Camada drenante
DANODREN® R-20, 10 Camada filtrante DANOFELT® PY 200, 11

Substrato para plantacéo extensiva, 12 plantacdo extensiva.

R o ’.~’ ""‘0‘ ".'..‘ "..’.‘."’....‘ "6’ v w
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Figura 6: Sistema CIAES

Impermeabilizagéo sintética

1 Suporte resistente, 2 Formagdo de pendentes, 3 Argamassa de
regularizacdo, 4 Camada anti-pungoamento DANOFELT® PY 300,
5 Membrana impermeabilizante DANOPOL® FV, é Camada
separadora  DANOFELT® PY 300 , 7  lIsolamento térmico
DANOPREN® TR, 8 Camada separadora DANOFELT® PY 200, 9
Camada  drenante  DANODREN® R-20, 10 Camada filtrante
DANOFELT® PY 200, 11 Substrato para coberturas extensivas, 10
Plantacdo extensiva.

Para mais informacéo especifica sobre os diferentes
materiais que compdem os sistemas, especificacoes
técnicas e colocacGo em obra, consulte a nossa
pdgina web www.danosalatinoamerica.com.

7. COLOCACAO NA OBRA DO
ISOLAMENTO TERMICO

As placas serdo dispostas  soltas  sobre @
impermeabilizacéo existente, da espessura
necessdria, numa ou em vdrias camadas em fungdo
das necessidades de isolamento do edificio,
adossadas e com as juntas alternadas e adaptadas as
entregas e ponfos singulares mediante cortes e
orificios  facilmente praticdveis com ferramentas
comuns de bricolagem (serras e ferramentas de
corte).
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Figura 9: Detalhe em planta da colocacgo de placas de
DANOPREN® TR numa cobertura

As placas isolantes ndo devem estar em contacto com
materiais quimicamente incompativeis. No caso em
que a impermeabilizacéo seja uma membrana pvc-p,
deverd dispor-se uma camada auxiliar separadora
com uma gramagem minima de 300 kg/m?,
DANOFELT® PY 300 que evite o contacto fisico dos
materiais.

A placas de DANOPREN® TR dispdem de um corte
perimetral escalonado (a madeira média) que permite
que ndo se formem pontes térmicas na cobertura.

Figura 10: Detalhe em seccdo da colocacdo de junta de madeira
média placas de DANOPREN® numa cobertura.

8. MANUTENCAO E CONSERVACAO

Os proprietdarios deverdo conservar a cobertura
em bom estado mediante manutencdo e
utilizacdo adequadas. Para isso, é efectuado um
plano de manutengGo por um  técnico
competente, realizando e documentando por
escrifo as inspeccdes aqui estabelecidas ao
longo de toda a vida Util do edificio. De igual
forma, todas as intervencdes, sejom de
reparacdo, reforma ou reabilitacéo, realizadas
sobre a cobertura deverdo ficar registadas por
escrito. As garantias dos nossos produtos estdo
condicionadas & utilizacdo adequada e &
indicadas neste

manutencdo correcta

documento.

Antes de realizar as revisdes indicadas na
cobertura, realize uma inspeccGo visual no
interior do edificio, sob a cobertura, para
verificar que ndo existem incidéncias na
estanquidade da mesma. De igual forma,
recolha a informacdo que possa ser facilitada
pelos utilizadores do edificio.

Recomenda-se expressamente a verificagdo dos
seguintes pontos:




Acesso. O acesso & cobertura ¢ limitado apenas
a pessoal autorizado. Para isso  serd
disponibilizado um livro de visitas onde serdo
registadas todas as visitas. De igual forma, seré
indicada de forma visivel nos acesso & cobertura
que as pessoas que acedam & mesma deverdo
registar-se no livro respectivo.

Inspecgdo Deverdo ser realizadas visitas
semestrais de inspeccdo ds coberturas. A
cobertura também deverd ser inspeccionada
depois de fortes ventos ou tempestades e apds
qualquer acontecimento que possa causar danos
razodveis na mesma. No caso de coberturas
sem pendente é recomendado o aumento do

nimero de inspeccoes.

Limpeza. A cobertura deverd manter-se livre de
lixos como, por exemplo, ramos, folhas,
garrafas, pedras, latas ou qualquer outro
material que possa obstruir escoamentos ou
provocar danos mecdnicos nas membranas.
Todos os escoamentos devem ser verificados,
pelo menos, semestralmente, para assegurar-se
de que estdo limpos e a funcionar
eliminados

correctamente. Deverdo ser

periodicamente 0s sedimentos que
possivelmente se tenham acumulado na
cobertura (lamas, lodos, grénulos de ardésia,

etc.) por retencdes ocasionais de dgua.

Membrana impermeabilizante. Durante cada
inspeccdo  semestral, todas as superficies
impermeabilizadas devem ser cuidadosamente
verificadas para detectar qualquer anomalia
como, por exemplo, qualquer sinal de stress,
como rugas ou bolhas, a evidéncia de danos
mecdanicos, como furos ou cortes, a evidéncia de
danos  causados  por produtos  quimicos,
produtos de limpeza ou outras substéncias
nocivas em contacto com membrana, causados
por gotejamentos, derrames, descargas ou
transporte pelo vento, ou ao tréfego de pedes
ou outros tipos de usos indevidos.

Paredes. Paredes (especialmente as construidas
em alvenaria e estuque) podem susceptiveis a
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infrusGo de dgua devido a precipitacdo e
rajadas ou humidade. Periodicamente, serd
determinada a necessidode de aplicagdo de
produtos hidréfugos ou selantes adicionais para
manter a estanquidade das paredes do seu
edificio. A presenca de dguas ou humidades no
interior do edificio causadas por estes
fechamentos ndo estdo cobertas pela garantia.

Componentes e acessérios auxiliares. Durante
cada inspeccdo semestral deverd ser prestada
especial atencdo aos seguintes pontos:

Elementos de sujeicdo. Assegure-se de
que estes elementos ndo estdo a sofrer
corrosdo ou degradacdo, que estdo
correctamente fixados aos seus suportes
resistenftes e que ndo se tenham
deformado  por accdo do  vento.
Documentar as dreas onde existam
incidéncias. Inspeccione os encontros
enfre  as membranas com  estes
elementos de sujeicdo e com o suporte
de fixacdo, assegurando-se de que néo
existem infiltracdes de dgua.

Elementos de ventilagdo. Comprove que
todas as partes metdlicas ndo estdo a
sofrer corrosdo ou degradacdo, que os
anéis de sujeicGo estdo correctamente
apertados e que todos os corddes para
selagem asseguram que ndo entra dgua.
Assegure-se de que a conexdo da
membrana a estes elementos ndo
evidencia tensdes ou deficiéncias que
condicionem a  estanquidade  da
cobertura.

Fixagdes mecéanicas. Comprove que os
elementos de fixacdo ndo estdo a sofrer
corros@o e que n&o existem deformacdes
pela accdo do vento que afectem a sua
integridade. Apesar de estes elementos
ndo estarem cobertos pela garantia,
comprove que os materiais instalados
para evitar a entrada de dgua, como os
corddes para selagem de silicone ou as




juntas de estanquidade, mantém as suas
propriedades. Se ndo acontecer, deverdo
ser substituidos. Comprove que os
elementos metdlicos colocados mediante
um mecanismo de clip sdo resistentes as
accdes do vento. Verificar que todas as
fixacdes que se realizem sobre a
membrana  impermeabilizante  ndo
condicionam  a  estanquidade  da

cobertura.

Passa-tubos e elementos emergentes.
Estes elementos ndo estdo cobertos pela
garantia. No enftanto, a dgua pode
penetrar através destes elementos. Por
isso, inspeccione o seu estado no que diz
respeito a corrosdo ou degradacdo pelo
vento e verifique a integridade das
unides com a membrana
impermeabilizante. Assegure-se de que
estes elementos sdo estanques e, em
caso de terem material de enchimento,

se dispdem dos pendentes adequados.

Escoamentos. Assegure-se de que todos
os escoamentos da cobertura estdo livres
de obstrucoes e funcionam
correctamente. Caso exista, verifique se
todos os pernos dos escoamentos estéo
apertados correctamente. Assegure-se de
que os elementos de escoamento ndo
sofrem  corroséo  ou  degradacdo.
Comprove que todas as unides com a
membrana  impermeabilizante  sd@o
estanques. Limpe regularmente os lixos e
sedimentos dos escoamentos, mantendo-
os limpos e livres de elementos que
possam obstrui-los, tapd-los ou sujar os
contornos das membranas. Assegure-se
de que os escoamentos estdo situados
por cima da impermeabilizacgo e que
ndo produzem estagnacdo de dgua.

Equipamentos de climatizagéo.
Inspeccione o estado das unidades de
climatizagéo e ventilagdo, condutas ou
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outro tipo de instalacées em relacdo a
corrosd@o, deformacédo pelo vento, efc., e
a integridade dos encontros com
fechamentos e das  membranas
impermeabilizantes. Assegure-se de que
no existem aberturas por onde a dgua
possa entrar. Verifique que as sujeicoes
das conducées realizam a funcéo e que
as maquinarias de climatizacdo apoiam
correctamente sobre os elementos anti-
vibratérios. De igual forma, assegure-se
de que ndo existem liquidos ou
substéncias estranhas procedentes deste
tipo de maquinaria que estejam em
contacto com a membrana.

Reparacdes de urgéncia. Se forem descobertas
fugas e seja necessdria atencdo imediata,
lembre-se que apenas um instalador autorizado
pode realizar estas intervengdes em produtos
garantidos pela DANOSA.

Manutengo da  vegetagdo. Deverd  ser
contemplado  um plano de manutencdo
especifico prescrito por pessoal qualificado em
trabalhos de jardinagem. Serd prestada especial
ateng@o a evitar danos fisicos na membrana por
danos  provocados  pelos  trabalhos  de
manutencdo com ferramentas de jardinagem, &
drenagem correcta do substrato e & auséncia de
pocas. As zonas ajardinadas serdo mantidas
livres de ervas daninhas, em especial as zonas
de drenagem e os escoadouros. De igual forma,
em funcéo das plantacdes e do clima, serdo
realizados os trabalhos préprios de jardinagem
como a limpeza de residuos vegetais, podas,
irrigac@o de apoios, se necessdrio, assim como
os respectivos fratamentos de fertilizacdo ou
fitossanitdrios compativeis com o sistema de
impermeabilizacao.

ANEXO I: TERMINOLOGIA




Isolante térmico: elemento que tem uma
condutividade térmica inferior a 0,060 W/(m-K)
e uma resisténcia térmica superior a 0,25

m2-K/W.

Camada anti-pungoamento: camada

separadora que se interpde entre duas camadas
submetidas a pressdo e que serve para proteger
a menos resistente e, com isso, evitar a sua
ruptura.

Camada filtrante: camada  continua, situada
enfre a camada de substrato e a camada
drenante constituida por material pré-fabricado
e que tem a fungdo de reter os agregados finos
e permitir a passagem de dgua.

Camada de regulagdo: camada que se dispde
sobre o suporte resistente para evitar possiveis
irregularidades e desniveis e, assim, receber
correctamente a membrana impermeabilizante.
Na maioria dos casos, é o suporte base da
impermeabilizacdo.

Camada separadora: camada que se intercala
entre elementos do sistema de
impermeabilizacdo para todas ou algumas das
finalidades seguintes: evitar a aderéncia entre
eles; proporcionar proteccdo fisica ou quimica &
membrana; permitir os movimentos diferenciais
entre os componentes da cobertura; actuar
como camada anti-puncoamento; actuar como
camada filtrante; actuar como camada ignifuga.

Componente: cada uma das partes de que
consta um elemento construtivo.

Cobertura extensiva: Cobertura de edificios que
apresentam um acabamento vegetal que requer
uma manutencdo muito baixa assim que a
vegetacdo esteja consolidada.

Cobertura intensiva: Cobertura de edificios que
apresentam um acabamento vegetal que requer
uma manutengdo continua durante todo o ano.

Cobertura invertida: cobertura que dispée de um
material isolante termicamente colocado sobre a
membrana impermeabilizante.
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Drenagem: operacdo de dar saida as dguas
pluviais ou da rega do substrato por meio de
espacos ou camadas destinadas a esse fim.

Geotéxtil: tipo de ldmina pldstica que contém
um tecido de reforco e cujas principais funcoes
sGo  filtrar,  proteger  quimicamente e
dessolidarizar camadas em contacto.

Impermeabilizagdo: procedimento destinado a
evitar o molhado ou a absorcdo de dgua por
um material ou elemento construtivo.

Impermeabilizante:  produto  que evita «a
passagem de dgua através dos materiais com
ele tratados.

L&dmina drenante: 1Gmina que contém nés ou
algum tipo de dobra superficial para formar
canais por onde a dgua possa escorrer.

Ldmina filtrante: lGmina que se inferpde entre o
terreno e um elemento construtivo e cuja
caracteristica principal é permitir a passagem de
4dgua através dela e impedir a passagem das
particulas do terreno.

Laré: linha de interseccdo de duas vertentes da
cobertura que se juntam formando um é&ngulo
coéncavo.

Rincdo: linha de interseccdo de duas vertentes
da cobertura que se juntam formando um
dngulo convexo.

Matéria orgénica: Conjunto de substancias
orgdnicas, procedentes de organismos vegetais,
animais e microorganismos, vivos ou mortos,
que se encontram no solo, numa terra ou num
substrato com graus de decomposicao distintos.

Membrana impermeabilizante: Elemento da
cobertura, constituido por léminas ou outros
materiais, que tem como funcdo tornd-la
estanque contra dgua e humidade.

Pendentes (sistema de ou formacéo de): sistema
construtivo situado sobre o suporte resistente de
uma cobertura e que tem uma inclinagé@o para
facilitar a evacuacao de dgua.




Planta suculenta: Planta que acumula uma
grande quantidade de dgua nas folhas ou caules
e que tem um aspecto carnudo, grosso e
suculento. S@o exemplos de plantas suculentas
quase todas as cactdceas e as crassuldceas.

Porte: Tamanho e forma da parte aérea de uma
planta.

Sistema aderido: sistema de colocacéo em que
a impermeabilizacdo se coloca aderida sobre o
suporte base de impermeabilizacéo.

Sistema ndo aderido: sistema de colocacdo em
que impermeabilizacGo se coloca sobre o
suporte sem se aderir ao mesmo, salvo em
elementos  singulares  tais  como  junfas,
escoadouros, parapeitos, bordas, etc. e no
perimetro de elementos salientes da cobertura,
tais como chaminés, clarabdias, mastros, etc.

Solucdo  construtiva:  elemento  construtivo
caracterizado pelos componentes concretos que
o formam em conjunto com outros elementos do
conforno alheios ao elemento construtivo e cujas
caracteristicas  tém influéncia no nivel de
prestacdo proporcionado.

Suporte base: Elemento da cobertura sobre o
qual se coloca a membrana impermeabilizante.
Se cumprir os requisitos de regularidade, poderd
também corresponder ao suporte resistente.

Suporte resistente: Elemento construtivo de
caracteristicas  suficientes quanfo & sua
resisténcia perante as diferentes accdes e
estabilidade, a fim de acolher um sistema
completo de impermeabilizacao.

Substrato: também denominado por meio de
cultivo ou solo, € um material sélido diferente do
solo e com uma férmula especial, que ¢é
utilizado como meio de cultivo e de suporte de
uma plantacéo.
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Terra vegetal: terra exiraida da camada
superficial de um terreno, modificada ou néo,
que pode ser reutilizada em obras de
jardinagem.

Se cumprir os requisitos de regularidade,
poderd também corresponder ao suporte
resistente.

Suporte resistente: Elemento construtivo de
caracteristicas  suficientes quanto &  sua
resisténcia perante as diferentes accées e
estabilidade, o fim de acolher um sistema
completo de impermeabilizacgo.

Substrato: também denominado por meio de
cultivo ou solo, é um material sélido diferente do
solo e com uma férmula especial, que é
utilizado como meio de cultivo e de suporte de
uma plantagdo.

Terra vegetal: terra exiraida da camada
superficial de um terreno, modificada ou néo,
que pode ser reutilizada em obras de
jardinagem.
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ANEXO II: DESCRICAO DE UNIDADES DE OBRA

Quantidade Unidade

m2

0,25 h

0,25 h
1,1 m2
1,05 m2
1,1 m2
1,05 m2
1,1 m2
0,3 m2
0,45 m2
0,5 ud
0,2 ud
0 ud
0,5 ud
0,5 ud
0,01 ud
0,03 ud

Quantidade Unidade

m2

0,25 h

0,25 h
1,1 m2
1,05 m2
1,1 m2
1,05 m2
0,3 m2
0,45 m2
0,5 ud
0,2 ud
0ud
0,5 ud
0,5 ud
0,01 ud
0,03 ud

Unidades

Cobertura invertida acessivel pavimentada pvc-p (CIPS) ) 7

poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 300; l&mina sintética & base de pvc plastificado para impermeabilizacdo, com armadura de
fibra de vidro, DANOPOL FV 1.2, em posicéo flutuante em relacdo ao suporte; camada separadora geotéxtil de 300 g/m? de
fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 300; isolamento t#érmico de poliestireno extrudido de 30 mm de espessura,
DANOPREN TR 60; camada filtrante geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 200. Pronta
para descarga de argamassa e pavimento de terminacéo (néo incluido). Inclui parte proporcional de encontros com parapeitos
em cobertura plana elevando a impermeabilizagéo 20 cm na vertical sobre o acabado de cobertura formado por: banda anti-
puncoamento geotéxtil de 300 g/m? de fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 300; banda perimétrica de conexdo a
parapeitos formada por lamina de pvc plastificado DANOPOL FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA fixada
mecanicamente ao paramento e corddo para selagem em poliuretano com ELASTYDAN PU 40 GRIS entre o paramento e o perfil
colaminado. Inclui encontros entre trés planos de impermeabilizacdo formados por pecas de reforco de membrana de pvc
DANOPOL em CANTOS e ESQUINAS e parte proporcional de encontros com sumidouros formado por: recipiente de pvc
DANOSA do diémetro necessdrio com uma aba para ser soldado & membrana impermeabilizante. Produtos que ostentam a
marcacdo CE e sistema de impermeabilizacéo constantes no Documento de Idoneidade Técnica espanhol DANOPOL, pendente

CERO (DIT 551/R).

Oficial de primeira

Ajudante

DANOFELT PY 300

DANOPOL FV 1.2

DANOFELT PY 300

DANOPREN TR 60

DANOFELT PY 200

Banda anti-puncoamento geotéxtil DANOFELT PY 300
Banda de conexdo DANOPOL FV 1.2

Perfil colaminado B (com guia) DANOSA

Cordéo para selagem ELASTYDAN PU 40 GRIS
Recipiente em PVC com saida vertical @ 90 mm DANOSA
Cantoneira externa em PVC DANOPOL

Cantoneira inferna em PVYC DANOPOL

Meios auxiliares (1%)

Custos indirectos (3%)

Unidades

Cobertura invertida acessivel com lajeta isolante e drenante DANOLOSA pvc-p (CIDS)

Cobertura invertida ajardinada intensiva constituida por: camada anti-puncoamento geotéxtil de 300 g/m? de fibra curta de
poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 300; lamina sintética & base de pvc plastificado para impermeabilizacéo, com armadura de
fibra de vidro, DANOPOL FV 1.2, em posicéo flutuante em relacdo ao suporte; camada separadora geotéxtil de 300 g/m? de
fibra curta de poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 300; lajeta isolante e drenante DANOLOSA BLANCA 95. Inclui parte
proporcional de encontros com parapeitos em cobertura plana elevando a impermeabilizaco 20 cm na vertical sobre o
acabado de cobertura formado por: banda anti-puncoamento geotéxtil de 300 g/m? de fibra curta de poliéster néo tecido,
DANOFELT PY 300; banda perimétrica de conexdo a parapeitos formada por lémina de pvc plastificado DANOPOL FV 1.2;
perfil de chapa colaminada DANOSA fixada mecanicamente ao paramento e corddo para selagem em poliuretfano com
ELASTYDAN PU 40 GRIS entre o paramento e o perfil colaminado. Inclui encontros entre trés planos de impermeabilizacéo
formados por pecas de reforco de membrana de pvc DANOPOL em CANTOS e ESQUINAS e parte proporcional de encontros
com sumidouros formado por: recipiente de pvc DANOSA do diGmetro necessdrio com uma aba para ser soldado & membrana
impermeabilizante. Produtos que ostentam a marcacdo CE e sistema de impermeabilizagéo constantes no Documento de

Idoneidade Técnica espanhol DANOPOL, pendente CERO (DIT 551/R).

Oficial de primeira

Ajudante

DANOFELT PY 300

DANOPOL FV 1.2

DANOFELT PY 300

DANOLOSA BLANCA 95

Banda anti-puncoamento geotéxtil DANOFELT PY 300
Banda de conexdo DANOPOL FV 1.2

Perfil colaminado B (com guia) DANOSA

Cordéo para selagem ELASTYDAN PU 40 GRIS
Recipiente em PVC com safda vertical @ 90 mm DANOSA
Cantoneira externa em PVC DANOPOL

Cantoneira inferna em PVC DANOPOL

Meios auxiliares (1%)

Custos indirectos (3%)

www.danosa.com.pt | DANOSA PORTUGAL




Quantidade Unidade

m2

0,25 h

0,25 h
1,1 m2
1,05 m2
1,1 m2
1,05 m2
1,1 m2
0,3 m2
0,45 m2
0,5 ud
0,2 ud
0 ud
0,5 ud
0,5 ud
0,01 ud
0,03 ud

Quantidade Unidade

m2

0,25 h

0,25 h
1,1 m2
1,05 m2
1,1 m2
1,05 m2
1,1 m2
1,1 m2
0,3 m2
0,45 m2
0,5 ud
0,2 ud
0 ud
0,5 ud
0,5 ud
0,01 ud
0,03 ud

DOSSIER TECNICO: SISTEMAS DE ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZACAO EM COBERTURAS INVERTIDAS

Unidades
Cobertura invertida nGo-acessivel pvc-p (CIGS)

poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 300; lamina sintética & base de pvc ploshflcodo poro |mpermeob|||zoc;oo, com armadura de
fibra de vidro, DANOPOL FV 1.2, em posicéo flutuante em relacéo ao suporte; camada separadora geotéxtil de 300 g/m? de
fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 300; isolamento térmico de poliestireno extrudido de 30 mm de espessura,
DANOPREN TR 60; camada filirante geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 200. Pronta
para pavimentacéo de gravilha limpa de cantos arredondados da espessura necesséria (ndo incluida). Inclui parte proporcional
de encontros com parapeitos em cobertura plana elevando a impermeabilizagdo 20 cm na vertical sobre o acabado de
cobertura formado por: banda anti-puncoamento geotéxtil de 300 g/m? de fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY
300; banda perimétrica de conexdo a parapeitos formada por lamina de pvc plastificado DANOPOL FV 1.2; perfil de chapa
colaminada DANOSA fixada mecanicamente ao paramento e cordéo para selagem em poliuretano com ELASTYDAN PU 40
GRIS entre o paramento e o perfil colaminado. Inclui encontros entre trés planos de impermeabilizacéo formados por pecas de
reforco de membrana de pvc DANOPOL em CANTOS e ESQUINAS e parte proporcional de encontros com sumidouros formado
por: recipiente de pvc DANOSA do didmetfro necessdrio com uma aba para ser soldado & membrana impermeabilizante.
Produtos que ostentam a marcacdo CE e sistema de impermeabilizacdo constantes no Documento de Idoneidade Técnica
espanhol DANOPOL, pendente CERO (DIT 551/R).

Oficial de primeira

Ajudante

DANOFELT PY 300

DANOPOL FV 1.2

DANOFELT PY 300

DANOPREN TR 60

DANOFELT PY 200

Banda anti-puncoamento geotéxtil DANOFELT PY 300
Banda de conexdo DANOPOL FV 1.2

Perfil colaminado B (com guia) DANOSA

Cordéo para selagem ELASTYDAN PU 40 GRIS
Recipiente em PVC com saida vertical @ 90 mm DANOSA
Cantoneira externa em PVC DANOPOL

Cantoneira interna em PYC DANOPOL

Meios auxiliares (1%)

Custos indirectos (3%)

Unidades
Cobertura mverhdu ajardinada intensiva pvc- P (CIAIS)

poliéster néo tecido, DANOFELT PY 300; lamina sintética & base de pvc plcsflflcodo pcro |mpermeob|||zcgao, com armadura de
fibra de vidro, DANOPOL FV 1.2, em posicéo flutuante em relacéo ao suporte; camada separadora geotéxtil de 300 g/m? de
fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 300; isolamento térmico de poliestireno extrudido de 30 mm de espessura,
DANOPREN TR 60; camada separadora geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 200;
lédmina drenante e filtrante com geotéxtil para drenagem DANODREN JARDIM. Pronta para pavimentar substrato de acordo com
as especificacées FFL alemés e posterior plantacéo intensiva (néo incluida). Inclui parte proporcional de encontros com
parapeitos em cobertura plana elevando a impermeabilizacdo 20 cm na vertical sobre o acabado de cobertura formado por:
banda anti-puncoamento geotéxtil de 300 g/m? de fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 300; banda perimétrica de
conexdo a parapeitos formada por lamina de pvc plastificado DANOPOL FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA fixada
mecanicamente ao paramento e corddo para selagem em poliuretano com ELASTYDAN PU 40 GRIS entre o paramento e o perfil
colaminado. Inclui encontros entre trés planos de impermeabilizagéo formados por pecas de reforco de membrana de pvc
DANOPOL em CANTOS e ESQUINAS e parte proporcional de encontros com sumidouros formado por: recipienfe de pvc
DANOSA do diémetro necessdrio com uma aba para ser soldado & membrana impermeabilizante. Produtos que ostentam a
marcacdo CE e sistema de impermeabilizacéo constantes no Documento de Idoneidade Técnica espanhol DANOPOL, pendente

CERO (DIT 551/R).

Oficial de primeira

Ajudante

DANOFELT PY 300

DANOPOL FV 1.2

DANOFELT PY 300

DANOPREN TR 60

DANOFELT PY 200

DANODREN JARDIM

Banda anti-puncoamento geotéxtil DANOFELT PY 300
Banda de conexdo DANOPOL FV 1.2

Perfil colaminado B (com guia) DANOSA

Cordéo para selagem ELASTYDAN PU 40 GRIS
Recipiente em PVC com saida vertical @ 90 mm DANOSA
Cantoneira externa em PVC DANOPOL

Cantoneira interna em PYC DANOPOL

Meios auxiliares (1%)

Custos indirectos (3%)
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Quantidade Unidade Unidades

m2

0,25 h

0,25 h
1,1 m2
1,05 m2
1,1 m2
1,05 m2
1,1 m2
1,1 m2
1,1 m2
0,3 m2
0,45 m2
0,5 ud
0,2 ud
0ud
0,5 ud
0,5 ud
0,01 ud
0,03 ud

Cobertura invertida ajardinada extensiva pvc-p (CIAES)

Cobertura invertida ajardinada intensiva constituida por: camada anti-pungoamento geotéxtil de 300 g/m? de fibra curta de
poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 300; lamina sintética & base de pvc plastificado para impermeabilizacéo, com armadura de
fibra de vidro, DANOPOL FV 1.2, em posicéo flutuante em relacdo ao suporte; camada separadora geotéxtil de 300 g/m? de
fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 300; isolamento t#érmico de poliestireno extrudido de 30 mm de espessura,
DANOPREN TR 60; camada separadora geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 200;
lédmina drenante e retensora em poliefileno de alta densidade (PEAD) de cor verde com nédulos de 20 mm de altura e
escoadouros DANODREN R-20; camada filirante geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster néo fecido, DANOFELT PY
200. Pronta para pavimentar substrato de acordo com as especificacées FFL alemés e posterior plantagdo extensiva (ndo
incluida). Inclui parte proporcional de encontros com parapeitos em cobertura plana elevando a impermeabilizacéo 20 cm na
vertical sobre o acabado de cobertura formado por: banda anti-puncoamento geotéxtil de 300 g/m? de fibra curta de poliéster
néo fecido, DANOFELT PY 300; banda perimétrica de conexdo a parapeitos formada por lémina de pvc plastificado DANOPOL
FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA fixada mecanicamente ao paramento e corddo para selagem em poliuretano com
ELASTYDAN PU 40 GRIS entre o paramento e o perfil colaminado. Inclui encontros entre trés planos de impermeabilizacéo
formados por pecas de reforco de membrana de pve DANOPOL em CANTOS e ESQUINAS e parte proporcional de encontros
com sumidouros formado por: recipiente de pvc DANOSA do diémetro necessdrio com uma aba para ser soldado & membrana
impermeabilizante. Produtos que ostentam a marcacdo CE e sistema de impermeabilizacdo constantes no Documento de
|doneidade Técnica espanhol DANOPOL, pendente CERO (DIT 551/R).

Oficial de primeira

Ajudante

DANOFELT PY 300

DANOPOL FV 1.2

DANOFELT PY 300

DANOPREN TR 60

DANOFELT PY 200

DANODREN R-20

DANOFELT PY 200

Banda anti-puncoamento geotéxtil DANOFELT PY 300
Banda de conexdo DANOPOL FV 1.2

Perfil colaminado B (com guia) DANOSA

Cordéo para selagem ELASTYDAN PU 40 GRIS
Recipiente em PVC com safda vertical @ 90 mm DANOSA
Cantoneira externa em PVC DANOPOL

Cantoneira inferna em PYC DANOPOL

Meios auxiliares (1%)

Custos indirectos (3%)
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Quantidade Unidade Unidades

m? Cobertura invertida acessivel pavimentada betuminosa (CIPB)

Cobertura invertida ajardinada constituida por: imprimacéo asféltica com CURIDAN, minimo 0.2 - 0.5 por
camada kg/m2; lamina asféltica pléstica de betume modificado com elastémeros, GLASDAN 30 P ELAST,
totalmente aderida ao suporte com macarico; ladmina asféltica pléstica de betume modificado com
elastémeros, ESTERDAN 30 P ELAST, totalmente aderida & lémina anterior com macarico; camada
separadora geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 200; isolamento
térmico de poliestireno extrudido de 30 mm de espessura, DANOPREN TR 60; camada filirante geotéxtil de
200 g/m? de fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 200. Pronta para descarga de argamassa
e pavimenfo de terminagdo (ndo incluido). Inclui encontro com parapeito em cobertura plana, formado
por: Banda de reforco de betume modificado para parapeitos (32 cm), totalmente aderida ao suporte com
macarico; lamina asféltica de betume modificado com plastémeros ESTERDAN 40 P ELAST, totalmente
aderida co parapeito com macarico; perfis metdlicos de chapa galvanizada para proteccdo de parapeito.
Inclui encontro com recipiente de eixo vertical em cobertura plana formado por: reforco com I&mina
asféltica de betume modificado de superficie de 1x1 m, totalmente aderida ao suporte com macarico;
recipiente de safda vertical de EPDM totalmente aderido ao suporte com macarico. Inclui encontro com
junta de dilatagdo em cobertura plana, formado por: Banda de reforco de betume modificado para
parapeitos (32 cm) totalmente aderida ao suporte com macarico, formando fole; selante eldstico de betume
asféltico modificado; fole de junta de remate & base de IMPERDAN FP 4 mm AP. Produtos que ostentam a
marcacéo CE e sistema de impermeabilizagéo avaliado pelo Documento de Aplicacdo DA39.

0,19 h Oficial de primeira
0,19 h Ajudante
0,4 m2 CURIDAN
1,1 m2 GLASDAN 30 P ELAST
1,1 m2 ESTERDAN 30 P ELAST
1,1 m2 DANOFELT PY 200
1,05 m2 DANOPREN TR 60
1,1 m2 DANOFELT PY 200
0,5 m2 Lamina de parapeito ESTERDAN 40 P ELAST
1 ud Recipiente EPDM
0,01 ud Meios auxiliares (1%)
0,03 ud Custos indirectos (3%)

Quantidade Unidade Unidades

m? Cobertura invertida acessivel com lajeta isolante e drenante DANOLOSA betuminosa (CIDB)

camada kg/m2; lamina asféltica pléstica de betume modificado com elastémeros, GLASDAN 30 P ELAST,
totalmente aderida ao suporte com macarico; lamina asféltica pléstica de betume modificado com
elastémeros, ESTERDAN 30 P ELAST, totalmente aderida & lémina anterior com macarico; camada
separadora geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 200; isolamento
térmico de poliestireno extrudido de 30 mm de espessura, DANOPREN 30; camada filtrante geotéxtil de
300 g/m? de fibra curta de poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 300; lajeta isolante e drenante
DANOLOSA BLANCA 95. Inclui encontro com parapeito em cobertura plana, formado por: Banda de
reforco de betume modificado para parapeitos (32 cm), totalmente aderida ao suporte com macarico;
ldmina asfdltica de betume modificado com plastémeros ESTERDAN 40 P ELAST, totalmente aderida ao
parapeito com macarico; perfis metdlicos de chapa galvanizada para proteccdo de parapeito. Inclui
encontro com recipiente de eixo vertical em cobertura plana formado por: reforco com lamina asféltica de
betume modificado de superficie de 1x1 m, totalmente aderida ao suporte com magarico; recipiente de
saida vertical de EPDM totalmente aderido ao suporte com macarico. Inclui encontro com junta de
dilatacdo em cobertura plana, formado por: Banda de reforco de betume modificado para parapeitos (32
cm) totalmente aderida ao suporte com macarico, formando fole; selante eléstico de betume asféltico
modificado; fole de junta de remate & base de IMPERDAN FP 4 mm P. Produtos que ostentam a marcagéo
CE e sistema de impermeabilizacdo avaliado pelo Documento de Aplicacéo DA39.

0,19 h Oficial de primeira

0,19 h Ajudante
0,4 m2 CURIDAN
1,1 m2 GLASDAN 30 P ELAST
1,1 m2 ESTERDAN 30 P ELAST
1,1 m2 DANOFELT PY 200

1,05 m2 DANOPREN 30
1,1 m2 DANOFELT PY 300

1,05 m2 DANOLOSA BLANCA 75
0,5 m2 Lamina de parapeito ESTERDAN 40 P ELAST

1 ud Recipiente EPDM
0,01 ud Meios auxiliares (1%)
0,03 ud Custos indirectos (3%)
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Quantidade Unidade Unidades
m? Cobertura invertida ndo-acessivel betuminosa (CIGB)

camada kg/m?2; lamina asféltica pléstica de betume modificado com elastémeros, GLASDAN 30 P ELAST,
totalmente aderida ao suporte com macarico; lémina asféltica pléstica de betume modificado com
elastémeros, ESTERDAN 30 P ELAST, totalmente aderida & lamina anterior com macarico; camada
separadora geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster néo tecido, DANOFELT PY 200; isolamento
térmico de poliestireno extrudido de 30 mm de espessura, DANOPREN TR 60; camada filtrante geotéxtil de
200 g/m? de fibra curta de poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 200; pronta para pavimentacéo de
gravilha limpa de cantos arredondados da espessura necessdria (ndo incluida). Inclui encontro com
parapeito em cobertura plana, formado por: Banda de reforco de betume modificado para parapeitos (32
cm), fotalmente aderida ao suporfe com magarico; lamina osfdltica de betume modificado com
plastémeros ESTERDAN 40 P ELAST, totalmente aderida ao parapeito com macarico; perfis metdlicos de
chapa galvanizada para proteccdo de parapeito. Inclui encontro com recipiente de eixo vertical em
cobertura plana formado por: reforco com lamina asféltica de betume modificado de superficie de 1x1 m,
totalmente aderida ao suporte com magarico; recipiente de safda vertical de EPDM totalmente aderido ao
suporte com macgarico. Inclui encontro com junta de dilatagéo em cobertura plana, formado por: Banda
de reforco de betume modificado para parapeitos (32 cm) totalmente aderida ao suporte com macarico,
formando fole; selante eldstico de betume asféltico modificado; fole de junta de remate & base de
IMPERDAN FP 4 mm P. Produtos que ostentam a marcacdo CE e sistema de impermeabilizacdo avaliado
pelo Documento de Aplicacdo DA39.

0,19 h Oficial de primeira
0,19 h Ajudante
0,4 m2 CURIDAN
1,1 m2 GLASDAN 30 P ELAST
1,1 m2 ESTERDAN 30 P ELAST
1,1 m2 DANOFELT PY 200
1,05 m2 DANOPREN TR 60
1,1 m2 DANOFELT PY 200
0,5 m2 Ladmina de parapeito ESTERDAN 40 P ELAST
1 ud Recipiente EPDM
0,01 ud Meios auxiliares (1%)
0,03 ud Custos indirectos (3%)

Quantidade Unidade Unidades

m? Cobertura invertida ajardinada intensiva betuminosa (CIAIB)

Cobertura invertida ajardinada constituida por: imprimacéo asféltica com Curidan, minimo 0.2 - 0.5 por
camada kg/m?2; lamina asféltica pléastica de betume modificado com elastémeros, GLASDAN 30 P ELAST,
totalmente aderida ao suporte com macgarico; lamina asféltica autoprotegida de betume modificado com
plastémeros de cor verde, ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIM, totalmente aderida & lamina
anterior com magarico; isolamento térmico de poliestireno extrudido de 30 mm de espessura, DANOPREN
TR 60; camada filtrante geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 200;
lé&mina drenante e filirante com geotéxtil para drenagem DANODREN JARDIM. Pronta para pavimentar
substrato de acordo com as especificagdes FFL alemas e posterior plantagdo intensiva (ndo incluida). Inclui
encontro com parapeito em cobertura plana, formado por: Banda de reforco de betume modificado para
parapeitos (32 cm), totalmente aderida ao suporte com macarico; lamina asféltica de betume modificado
com plastémeros ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIM, totalmente aderida ao parapeito com
magarico; perfis metdlicos de chapa galvanizada para proteccéo de parapeito. Inclui encontro com
recipiente de eixo vertical em cobertura plana formado por: reforco com l&dmina asféltica de betume
modificado de superficie de 1x1 m, totalmente aderida ao suporte com magarico; recipiente de safda
vertical de EPDM totalmente aderido ao suporte com macarico. Inclui encontro com junta de dilatacdo em
cobertura plana, formado por: Banda de reforco de betume modificado para parapeitos (32 cm) totalmente
aderida ao suporte com macgarico, formando fole; selante eldstico de betume asféltico modificado; fole de
junta de remate & base de ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDIM. Produtos que ostentam a marcagéo CE
e sistema de impermeabilizacéo avaliado pelo Documento de Idoneidade Técnica espanhol DIT 550/R.

0,19 h Oficial de primeira
0,19 h Ajudante
0,4 m2 CURIDAN
1,1 m2 GLASDAN 30 P ELAST
1,1 m2 ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIM
1,05 m2 DANOPREN TR 60
1,1 m2 DANOFELT PY 200
1,1 m2 DANODREN JARDIM
0,5 m2 Lamina de parapeito ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIM
1 ud Recipiente EPDM
0,01 ud Meios auxiliares (1%)
0,03 ud Custos indirectos (3%)
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Quantidade Unidade Unidades

m? Cobertura invertida ajardinada extensiva betuminosa (CIAES)

Cobertura invertida ajardinada constituida por: imprimacéo asfdltica com CURIDAN, minimo 0.2 - 0.5 por
camada kg/m2; lamina asfdltica pldstica de betume modificado com elastémeros, GLASDAN 30 P ELAST,
totalmente aderida ao suporte com macarico; ldmina asféltica autoprotegida de betume modificado com
plastémeros de cor verde, ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIM, totalmente aderida a lamina
anterior com macarico; isolamento térmico de poliestireno extrudido de 30 mm de espessura, DANOPREN
TR 60; camada filtrante geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 200;
|dmina drenante e retensora de polietileno de alta densidade (PEAD) em cor verde com nédulos de 20 mm
de altura e escoadouros DANODREN R-20; camada filirante geotéxtil de 200 g/m? de fibra curta de
poliéster ndo tecido, DANOFELT PY 200. Pronta para pavimentar substrato de acordo com as
especificacées FFL alemds e posterior plantacdo extensiva (ndo incluida). Inclui encontro com parapeito em
cobertura plana, formado por: Banda de reforco de betume modificado para parapeitos (32 cm),
totalmente aderida ao suporte com macarico; ldmina asféltica de betume modificado com plastémeros
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIM, totalmente aderida ao parapeito com macarico; perfis
metdlicos de chapa galvanizada para proteccéo de parapeito. Inclui encontro com recipiente de eixo
vertical em cobertura plana formado por: reforco com ldmina asféltica de betume modificado de superficie
de 1x1 m, totalmente aderida ao suporte com macarico; recipiente de safida vertical de EPDM totalmente
aderido ao suporte com macarico. Inclui encontro com junta de dilatacdo em cobertura plana, formado
por: Banda de reforco de betume modificado para parapeitos (32 cm) totalmente aderida ao suporte com
macarico, formando fole; selante eldstico de betume asfdltico modificado; fole de junta de remate & base
de ESTERDAN 50/GP POL VERDE JARDIM. Produtos que ostentam a marcacdo CE e sistema de

impermeabilizacdo avaliado pelo Documento de Idoneidade Técnica espanhol DIT 550/R.

0,19 h Oficial de primeira
0,19 h Ajudante
0,4 m2 CURIDAN
1,1 m2 GLASDAN 30 P ELAST
1,1 m2 ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIM
1,05 m2 DANOPREN TR 60
1,1 m2 DANOFELT PY 200
1,1 m2 DANODREN R-20
1,1 m2 DANOFELT PY 200
0,5 m2 Ladmina de parapeito ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIM
1 ud Recipiente EPDM
0,01 ud Meios auxiliares (1%)
0,03 ud Custos indirectos (3%)
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ANEXO I1I: ESPESSURAS PARA CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO REH

Neste documento apresetamos as solucdes constructivas em Portugal e incluidas no ITE 50 (LNEC), bem como as
espessuras minimas de referéncia. Espessuras recomendadas para cumprimento dos requisitos do REH:

Espessura recomendada de isolante (mm), em fungéo da zona climatica
Edificios novos e existentes sujeitos a grandes intervengoes

Cobertura Plana Invertida

(ndo transitavel) Zona climdtica

Elemento Construtivo

Em contacto com o exterior ou com
—— = oot espagos nao Uteis com bir=0,7 80 100 120 60

\\\:g Em contacto com outros edificios ou
| Laje de suporte £5pagos nao Uteis com btr<0,7 30 40 50 30

== Revasiimento nteror

Espessura recomendada de isolante {mm), em fungéo da zona climatica
Edificios novos e existentes sujeitos a grandes intervencoes

Cobertura Plana Tradicional
(ndo transitavel)

Zona climatica

Elemento Construtivo

Em contacto com o exterior ou com
S w - Protecqo superior o 80 100 120 60

S | Geotéxtl espacos nao Uteis com btr=0,7
SRR s paco

| Impermeatiizacio

[—Camada de forma

ng Em contacto com outros edificios ou
| Laje de suporte £5pagos nao Uteis com btr0,7 30 40 50 30

== Revestimento inferior

Espessura recomendada de isolante (mm), em fun¢ao da zona climatica
Edificios novos e existentes sujeitos a grandes intervengoes

Cobertura ajardinada Zona climatica

Elemento Construtivo

] Term vegatal Em contacto com o exterior ou com
—— es5pacos nao Uteis com btr=0,7 30 40 60 30
T Camada drenante
& [l i)
KPS
—— IR
Em contacto com outros edificios ou 0 0 0 0
Laje e suporte espagos nao Uteis com btr=0,7
Revestimanto Interfor

Nota: Foi considerado um substrato vegetal de 30cm
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